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DESCRIPCION DEL PRODUCTO SOPORTES

CEMENTO

HORMIGON

HORMIGON CELULAR

FIBROCEMENTO

REVESTIMIENTOS ACRILICOS Y VIEJAS IMPERMEABILIZACIONES
RASILLAS

BALDOSIN CATALAN

METALES (SIN NECESIDAD DE IMPRIMACION PREVIA)
AZULEJOS

TELAS ASFALTICAS Y PRODUCTOS BITUMINOSOS

PLASTICOS (PVC, PET, POLICARBONATO,...) NO PARAFINADOS.
ESPUMA DE POLIURETANO

CEMENTO-AMIANTO

IRON WASH es un impermeabilizante eldstico antigoteras de
excelente adherencia, listo al uso.

Destinado especialmente a laimpermeabilizacion total o parcial
de cubiertas y paramentos horizontales sin importar el grado
de absorcion de los mismos. Su tixotropia y extrema adherencia
lo convierten en el producto ideal para la impermeabilizacién
sobre soportes de escasa o nula absorcion. Los componentes
micronizados que componen su formulacién lo hacen apto para
aplicar a rodillo, brocha, llana o maquina de proyectar airless.

Indicado especialmente para la eliminacién de goteras en naves
industriales cubiertas con planchas metalicas, (pudiendose
aplicar directamente sobre el éxido), placas de fibrocemento,
cemento-amianto, viejas impermeabilizaciones (tela asfaltica
o recubrimientos acrilicos), azulejos, etc.

Producto disponible con fibra de vidrio incorporada, bajo
peticion expresa.
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APLICACIONES Y USOS

B IMPERMEABILIZACION DE UNION EN CHIMENEAS REPARACION DE PERFORACIONES.

B REPARACION DE PERFORACIONES EN CUBIERTAS B PRODUCTO RESERVADO A ACCESO TECNICO

B IMPERMEABILIZACION EN FACHADAS Y MEDIANERAS B PRODUCTO DE ALTA PROTECCION - NO DECORATIVO.

B IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS INCLINADAS Y B ENCAPSULAMIENTO DE AMIANTO SEGUN DECRETO D.M. 20
REPARACION DE GOTERAS AGOSTO 1999 DE LA REPUBLICA ITALIANA.

B IMPERMEABILIZACION DE CANALONES Y TUBERIAS B NO APLICAR EN PRESENCIA DE HUMEDAD PERMANENTE

B IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS ACRISTALADAS Y

PROPIEDADES DEL FILM SECO

Sus caracteristicas especiales de composicion, confieren a la pelicula seca resultante, excepcionales propiedades de adherencia,
dureza y elasticidad. El resultado es una membrana impermeable, eldstica con gran poder de alargamiento y recuperacion, que
se adhiere al sustrato adaptandose a sus formas sin juntas ni empalmes. En condiciones normales de secado alcanza su total
curado a los 28 dias, ofreciendo a partir de entonces 6ptimos valores de resistencia a los fenémenos fisicos como la abrasion,
quimicos como la corrosién producida por los anhidridos carbénico y sulfuroso, y meteorolégicos como las lluvias e incluso
los U.V. del sol. Durante los 28 dias siguientes a la aplicacion del impermeabilizante, el film del elastomero estad en fase de
reticulacion, y es susceptible de ser atacado por agentes externos (lluvia, hielo, nieve, fuerte viento, humedad ambiental elevada,
etc). Antes de la aplicacion es necesario consultar la prevision meteoroldgica.

APLICACION EN OBRA

PREPARACION DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio y exento de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, grasa, aceites desencofrantes, y
en general todo tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto sobre el fondo. La aplicaciéon puede ser
efectuada sobre soportes con una ligera humectacién (grado maximo de humedad estructural en el soporte de un 10%).

LIMPIEZA

Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento curativo en
primer lugar con nuestro RX-526 CLEAN ENERGY. Este seré aplicado sobre la superficie a tratar y tras 5-10 minutos de actuacién se
procedera a la limpieza del soporte con la ayuda de una maquina de agua a presién o con un cepillo de puas de acero.

A continuacién y una vez completamente seco el soporte, se procederd a la aplicacion de RX-524 CLEAN MUSG hasta que el
soporte quede completamente impregnado, este nuevo tratamiento se llama preventivo, es muy eficaz, y sirve para evitar la
futura aparicion de microorganismos.

En el caso de la existencia de manchas de salitre en la superficie que se desee tratar, procederemos realizando inicialmente un
proceso de limpieza con nuestro RX-523 CLEAN SAL, aplicando el material y posteriormente rascando con un cepillo de puas. Tras
la limpieza mecénica de la superficie, sera necesario su aclarado con agua limpia con el fin de neutralizar cualquier residuo de
CLEAN SAL que pueda quedar en el soporte.

Una vez la superficie seca, procederemos al tratamiento antisalitre preventivo, con la aplicacién de RX-525 CLEAN PROTECT hasta
conseguir la saturacién del soporte, el cual formara una estructura interna tridimensional que llegara a bloquear la proliferacion
de sales en la superficie.

La presencia de grasas o aceites, sobre todo en placas metdlicas, debe ser eliminada por completo para permitir una correcta
adhesién del productos sobre el soporte. Por ello, recomendamos el empleo de RX-527 CLEAN OIL para una correcta y total
eliminacion de dichas sustancias.

SANEAMIENTO DE FISURAS

TRATAMIENTO DE LAS FISURAS O GRIETAS DE TAMANO INFERIOR A 2 mm:

Para el tratamiento de fisuras de pequeno tamafo no sera necesario la ejecucidon de ningun proceso de reparacion especifico.
Simplemente sera necesaria la aplicacion habitual de PX-21 IRON WASH, ya que debido a su tixotropia, es capaz de introducirse en

ellas con la finalidad de producir su sellado.




3

IRON WASH BAERS

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

APLICACION EN OBRA

TRATAMIENTO DE LAS FISURAS O GRIETAS DE TAMARNO SUPERIOR A 2 mm:

Si sobre el soporte observamos la aparicion de fisuras superiores a 2mm, deberemos de abirirlas, fijar el interior de las mismas
con nuestro RX-501 FIJAPREN AL DISOLVENTE, dejar secar al menos 4 horas y a continuacidn, rellenarlas con RX-400 RUALAIX ELASTIC
o con el propio PX-21 IRON WASH que debido a su componente eldstico, permite la absorcion de movimientos estructurales. Dejar
secar después, minimo durante 24 horas.

MODO DE EMPLEO

La aplicacién puede efectuarse a brocha, rodillo de lana, hilo o0 espuma, llana o maquina airless con boquilla 4.29, 4.31, 5.29, 5.31,
6.29 6 6.31. Para una correcta impermeabilizacion y sellado del soporte es necesaria la aplicacién minima de 1.5 mm de espesor
en humedo, o lo que es lo mismo, una cantidad minima de 1.6 |/m2.

Los procedimientos de aplicacién establecidos varian en funcién del tipo de soporte y la forma de aplicacién deseada, y se
describen a continuacién:

o APLICACION MANUAL SOBRE SOPORTES ABSORBENTES Y NO ABSORBENTES (EXCEPTO AZULEJOS ESMALTADOS O VITRIFICADOS)
METODO POR FASES

1. Aplicar una primera mano de IRON WASH sobre el soporte de forma que cubra completamente la superficie a tratar.

2. Mientras permanezca himeda, incorporar un velo de fibra de vidrio en la primera capa de material.

3. Dejar secar.

4. Aplicar una segunda mano de acabado.

o APLICACION AIRLESS SOBRE SOPORTES ABSORBENTES Y NO ABSORBENTES

METODO POR FASES

1. Aplicar una primera mano de IRON WASH sobre el soporte de forma que cubra completamente la superficie a tratar.

2. Dejar secar.

3. Aplicar una segunda mano de IRON WASH de acabado de distinto color a la primera capa aplicada, de forma que cubra totalmente
el color de la primera mano inicial. En todo caso, asegurarse de que la cantidad aplicada es como minimo de 1.6 I/m>.

o APLICACION SOBRE SOPORTES RECALENTADOS

Para la aplicacién en este tipo de soportes se recomienda la proyeccién airless del producto. Alternativamente, la aplicacién

manual también esta permitida pero el aspecto final de este tipo de aplicaciéon puede dar lugar a la formacion de pieles.

METODO POR FASES

Aplicar una primera mano de IRON WASH sobre el soporte recalentado, la cual actuard como imprimacién.

Dejar secar.

Aplicar una segunda mano de IRON WASH sobre el soporte de forma que cubra completamente la superficie a tratar.

. Mientras la segqunda mano permanezca humeda, incorporar un velo de fibra de vidrio (en caso de aplicacién manual).

Dejar secar.

. Aplicar una tercera y ultima mano de IRON WASH de acabado de distinto color a la segunda capa de material (en el caso de
aplicacion airless) o del mismo color (en el caso de aplicacién manual).

o AW

e APLICACION SOBRE SOPORTES CON OXIDO SUPERFICIAL

IRON WASH contiene en su formulacion inhibidores de 6xido, por lo que puede ser aplicado directamente sobre el mismo sin
necesidad de imprimacién previa.

No obstante, previamente a la aplicacién del material es estrictamente necesario la eliminacion de cualquier exceso, tipo de
escama de 6xido o parte suelta que pueda presentar el soporte, debido a que estas partes poco consistentes pueden reducir
significativamente el anclaje de IRON WASH.

Tras la obtencion del fondo consistente, se podra efectuar la aplicacién de IRON WASH siguiendo cualquiera de los métodos
comentados anteriormente, en funcion de las necesidades del sistema a impermeabilizar.

e APLICACION MANUAL SOBRE AZULEJOS ESMALTADOS O VITRIFICADOS

METODO POR FASES

1. Aplicar una primera mano de IRON WASH sobre el soporte de forma que cubra completamente la superficie a tratar.

2. Dejar secar.

3. Aplicar una segunda mano de IRON WASH de acabado de distinto color a la primera capa aplicada, de forma que cubra totalmente
el color de la primera mano inicial. En todo caso, asegurarse de que la cantidad aplicada es como minimo de 1.6 |/m>.
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Existe una garantia decenal avalada por pdliza de seguro, valida Unicamente en el caso de aplicacion correcta del material*.

* APLICACION MANUAL: Se considera aplicacién correcta del material Ginica y exclusivamente, aquella realizada en dos manos a razén de un minimo de 1.6 I/m? y empleando velo de fibra de vidrio (siempre

y cuando haya sido preconizado su uso sobre dicho soporte en la presente ficha técnica). Las aplicaciones que implican enterrar el material no disponen de garantia.

APLICACION AIRLESS: Se considera correcta aquella realizada en dos manos (con la aplicacién de dos colores distintos) siempre y cuando se haya empleado un minimo de 1.6 I/m2.

DATOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO EXENTO DE SILICONAS
IMPIDE LA FORMACION DE MOHO SOBRE EL REVESTIMIENTO
RECUBRIMIENTO  ELASTICO-PROTECTOR  QUE  PROPORCIONA
IMPERMEABILIDAD AL AGUA DE LLUVIA Y A LA HUMEDAD AMBIENTAL,
PERMANECIENDO INALTERABLE A LA INTEMPERIE.

PRODUCTO APTO PARA LA PROTECCION DE CUALQUIER TIPO DE
SUPERFICIE.

PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA

TOTALMENTE LAVABLE

GRAN CAPACIDAD DE RELLENO

MANTIENE LA FLEXIBILIDAD A TEMPERATURAS EXTREMAS UNA VEZ
HAYA CURADO LA PELICULA (DESDE -15°C A 80°C)

RESISTENTE A LA ALCALINIDAD DEL SOPORTE

ADMITE TRANSITO MODERADO

EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE SOPORTES ABSORBENTES Y NO
ABSORBENTES.

PRODUCTO DE SECADO RAPIDO

RESISTE A EXPOSICIONES PUNTUALES DE ACIDOS Y BASES

EXCELENTE TRABAJABILIDAD

IMPERMEABLE INCLUSO EN TERRAZAS DONDE PUEDAN PRODUCIRSE
ESTANCAMIENTO DE AGUA (CHARCOS), NO OBSTANTE NO APTO PARA
LA INMERSION CONTINUA O IMPERMEABILIZACION DE PISCINAS
CAPACIDAD DE APLICACION SOBRE SOPORTES RECALENTADOS
RESISTENTE A LOS MOVIMIENTOS DE CONTRACCION Y DILATACION
DE LOS SOPORTES.

POSEE EFECTO INHIBIDOR DEL OXIDO POR LO QUE PUEDE SER
APLICADO DIRECTAMENTE SOBRE EL SIN NECESIDAD DE IMPRIMACION
PREVIA

LA APLICACION DE IRON WASH SOBRE PLANCHAS METALICAS
PROVOCA UN EFECTO DE PROLONGACION DE SU VIDA DE EMPLEO AL
PROTEGERLAS DE LA CORROSION AMBIENTAL.

PRODUCTO REPINTABLE POR SI MISMO.

Densidad relativa

Comportamiento al fuego

pH
Viscosidad Brookfield

Tiempo de secado en 2 mm de espesory
soporte absorbente:

Tiempo de secado en 2 mm de espesor y
soporte no absorbente:

Limpieza herramientas

ENSAYOS DE PRODUCTO ENVASADO (S/UNE 53413)

1.25 (g/ml)

E-d0 Combustible

7.0-8.0

25000 - 35000 cP (A/6/10)*

- secado al tacto: 2H - 3H*

- secado total: 4H - 5H*

- secado al tacto: 2H:30 - 3H:30*

- secado total: 4H - 6H*

Agua

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - CATEGORIA i1

LIMITE COV | | CONTENIDO COV |

| 140 g/I (2007) - 140 g/l (2010) ||

12.35 g/l méximo |

ENSAYOS REALIZADOS SOBRE IMPERMEABILIZANTE CON UN ESPESOR

Resistencia a la traccion
Alargamiento a la rotura

Doblado a bajas temperaturas

EN SECO DE 1mm Y 15 DIAS DE CURADO (S/UNE 53413)

1.8 MPa

320 %

Sin presencia de grietas y/o fisuras

Envejecimiento artificial

acelerado
- resistencia a la traccion: 5.9 MPa
- alargamiento a la rotura: 220%

IMPERMEABILIDAD AL

- variacion del alargamiento a

16%
la rotura

AGUA DEL IMPERMEABILIZANTE CON UN

ESPESOR EN SECO DE Tmm Y 15 DIAS DE CURADO (S/NF T30-701)

Tras 7 dias de ensayo no se observa ningun sintoma de filtracién,
confirméndose la impermeabilidad del mismo.
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No diluir con agua o algun otro tipo de disolvente (material
listo al uso).

Sila superficie se encuentra en mal estado, es imprescindible
hacer las reparaciones oportunas de albanileria (arreglo de
desperfectos, coqueras, juntas de dilatacion, etc ...).

Los fondos deben ser fuertes, con una humedad estructural
inferior al 10% y han de estar exentos de polvo, musgo,
aceites, grasas y/o cualquier otro producto capaz de dificultar
la adherencia.

IRON WASH puede ser transitado por personas teniendo
en cuenta que se debe pisar con zapatos planos (transito
moderado). Queda totalmente prohibido depositar objetos
sobre el fondo impermeabilizado con IRON WASH tales como
mesas, sillas y cualquier otro tipo de mueble u objeto
punzante que pueda daiar la pelicula de impermeabilizante.

Debido a la naturaleza de sus componentes es posible que
al andar sobre Px-21 note una sensacién de pegajosidad,
éste es un fendmeno natural en este producto, se denomina
tacking y desaparecera con el tiempo.

En el caso de aplicacion airless, hay que evitar los periodos
largos de inactividad de la maquina (30-40 min), puesto que
el material puede secarse en algunas partes de la maquinaria
(boquillas, manguera, etc) y obturarla. En aquellos casos
donde se vayan a producir tiempos muertos prolongados,
se recomienda la limpieza de la maquina.

PX-21 estd formulado al uso, queda totalmente prohibido
mezclarlo o rebajarlo con agua o algun otro tipo de
disolvente. Si se diluye mermaran las prestaciones descritas
en el apartado datos y caracteristicas técnicas.

No almacenar en lugares con temperaturas inferiores a -2°C.
No aplicar en dias con riesgos de lluvias o nevadas.
El producto no debe ser empleado para laimpermeabilizacidn

de estanques o depésitos de agua potable o agua en contacto
con peces u otros animales.

No apto para lainmersién continuada o impermeabilizacion
de piscinas.

El departamento técnico de ESTABLECIMIENTOS BAIXENS informa
que los disefios de las novedades de reciente lanzamiento,
se consideran en fase experimental hasta conformar un
histérico anual. A partir de entonces, el producto de reciente
disefo se considera totalmente consolidado en el mercado.
Mientras tanto BAIXENS se reserva el derecho de adaptar sus
especificaciones variables o rangos de trabajo, segun criterios
técnicos. Los datos sujetos a modificacién, irdan acompanados
de un asterisco superior para su facil identificacién, pudiendo
ser productos de reciente creacién y/o en fase experimental
0 mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o
exigencias del mercado .

Tiempo de almacenamiento recomendado: 24 meses desde
su fecha de fabricacion.

Tenemos a su disposicién un equipo técnico-comercial que
le asesorara ante cualquier duda o consulta.

La aplicacién airless de IRON WASH produce un acabado
rugoso como el que se muestra a continuacion (efecto piel
de naranja).
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B En el caso de que IRON WASH sea aplicado en condiciones M Las telas asfalticas son compuestos bituminosos que se

de viento excesivo o que provoquen una prolongacién
de su tiempo de secado (noches, humedades relativas
excesivamente altas, ...), se pueden ocasionar alteraciones
en la superficie aplicada como las mostradas, las cuales
pueden ser reparadas mediante la superposicion de una
nueva mano de IRON WASH sobre las mismas.

instalan sobre los fondos mediante calor; la aplicacién de
IRON WASH debe realizarse cuando dichos revestimientos
estdn degradados y los aceites, plasticos y demas bitimenes
estan ya desactivados. Sobre una tela asféltica nueva, sin
degradacidn, dichas interfases hostiles no estan desactivadas,
provocando fallo de adherencia con IRON WASH, tal como
mostramos en la imagen.

B Tras la cubricion con IRON WASH de las grietas ocasionadas

por la aplicaciéon en condiciones de viento excesivo o
con prolongacién de su tiempo de secado, la pelicula de
impermeabilizante puede mantener la silueta de las mismas
en superficie (efecto calco) pero sin peligro de filtraciones
al quedar éstas totalmente selladas por la aplicacion de la
mano de producto.

La aplicacién de IRON WASH sobre plasticos parafinados puede
efectuarse si previamente se realiza un proceso de lijado de
la superficie a tratar, con la intencién de eliminar la pelicula
de parafina presente.

La adherencia de IRON WASH sobre tela asfaltica y productos
bituminosos es del tipo cohesivo en el soporte (anclaje
directo). No obstante, la falta de solidez de la tela asfaltica
puede ocasionar desprendimiento de sus capas internas
durante el transito directo que pueden producir alteraciones
en la pelicula del impermeabilizante.

Aplicar el producto a una temperatura ambiental minima de
3°Cy méaxima de 80°C, para evitar posibles alteraciones en la
pelicula tales como capilares y/o leves fisuras; que afectarian
en todo caso, Unicamente la estética de la pelicula aplicada.
Dichas anomalias no afectan a la adherencia, pero podrian
afectar a la capacidad impermeabilizante.

En aplicaciones a bajas temperaturas y elevada humedad
ambiental el producto ralentiza sobremanera su secado.
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TIPO DE ACABADO EN FUNCION DE LA HERRAMIENTA EMPLEADA

APLICACION A

APLICACION A BROCHA APLICACION A LLANA RODILLO DE ESPUMA

APLICACION A APLICACION AIRLESS APLICACION A
RODILLO DE MICROFIBRA RODILLO DE PELO LARGO
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EMBALAJE

I I

| uD. /CAJA || - | : || 12 |
| PALETS || 33sotes || 120BOTES || 44cAlAs |

CARTA DE COLORES

TE-01 BLANCO TE-02 ROJO

TE-03 ROJO TEJA TE-04 ROJO OXIDO

TE-05 ROJO LEVANTE TE-06 VERDE

TE-07 AZUL TE-08 GRIS CEMENTO

SOLICITE NUESTRA CARTA DE COLORES

TE-09 GRIS PIZARRA

BAIXENS ESPANA BAIXENS FRANCE BAIXENS PORTUGAL BAIXENS ITALIA / BULOVA

POL. IND. MONCARRA, S/N 14, RUE DU PONT NEUF 2450109 NAZARE VIA PIETRO NENNI, 36

46230 ALGINET (VALENCIA) 75001 PARIS (FRANCE) (PORTUGAL) 46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.:961.750.834 F.: 961.752.471 T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52 T.: +34 961.750.834 F.: +34 961.752.471 T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.baixens.com www.baixens.com www.baixens.com www .bulova-pennelli.com - www.baixens.com
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