FICHA TECNICA

BENTOSEAL®

MASILLA DE BENTONITA SODICA DE APLICACION CON LLANA

DESCRIPCION

BENTOSEAL® es una masilla basada en ben-
tonita / goma butilica disefada para una
gran variedad trabajos de preparacién de la
superficie y de detallado de impermeabiliza-
cion con membranas impermeabilizantes de
CETCO selectas. BENTOSEAL® se hincha al
entrar en contacto con agua formando un se-
llado contra la intrusion de agua. Con la con-
sistencia de una grasa espesa, BENTOSEAL®
es facil de aplicar y se fija a la mayoria de los
materiales del sustrato.

APLICACIONES

BENTOSEAL® es un producto accesorio de

impermeabilizacion subterranea disefado

para los siguientes usos:

* Material de relleno en las esquinas inte-
riores horizontales y verticales

* Material tapajuntas alrededor de los
desaglies, penetraciones mecanicas
y eléctricas, bordillos y parapetos

* Material de sellado en las terminaciones
de impermeabilizacion subterraneas

¢ Material de reparacion para pequenos
defectos de la superficie del sustrato de
hormigdn antes de la instalacion de la
membrana impermeabilizante

BENTOSEAL® esta formulado para su uso
en hormigdn estructural, mamposteria, y en
la mayoria de las superficies metalicas.
No utilice BENTOSEAL® en sistemas de mol-
des de espuma de hormigén aislado. Uselo
solamente en aplicaciones que cuenten
con un confinamiento adecuado. Los relle-
nos de suelos deberan estar compactados
a una densidad minima del 85% del Proctor
Modificado. BENTOSEAL® no es un sellador
de juntas de dilatacion.

www.CETCO.com

INSTALACION

Aplique BENTOSEAL® con un espesor de
6 mm a menos que se indique lo contrario
en los detalles o como lo indique el fabrican-
te. BENTOSEAL® puede aplicarse cuando
la temperatura ambiente y la temperatura
de la superficie sean de -4°C o superiores.
Almacenar a una temperatura superiora 4°C
antes de la aplicacion.

Todas las superficies que van a recibir
BENTOSEAL® deben estar secas y libres de
suciedad, polvo, grasa, éxido, aceite, agen-
tes de curacién u otros contaminantes.
BENTOSEAL® puede aplicarse a superficies
de hormigdn estructural tan pronto como los
encofrados se retiren. Un acabado con cepi-
llo de cerdas fino o equivalente proporciona
una mejor adhesién y minimiza los residuos.
Aplicar justo antes de la instalacion de la
membrana impermeabilizante. BENTOSEAL®
no debe dejarse expuesto durante un perio-
do de tiempo prolongado antes de instalar el
hormigén o el relleno.

Alrededor de las penetraciones, la aplicacion
debera rellenar el espacio entre la mem-
brana impermeabilizante y la penetracion.
El relleno debera tener un espesor minimo
de 19 mm y ser continuo alrededor de la pe-
netracion. Extienda BENTOSEAL® sobre la
penetracion unos 38 mm con un espesor de
5 mm. Duplique todas las cantidades a apli-
car indicadas anteriormente con una carga
hidrostatica de 10 m o superior.

EMBALAIJE
BENTOSEAL® esta disponible en botes
de 25 kg; 36 botes por palet.

ENVIO, ALMACENAMIENTO
Y LIMPIEZA

Envie BENTOSEAL® por via maritima o servi-
cio de flete terrestre. No envie BENTOSEAL®
por flete aéreo. Consulte la Ficha de
Seguridad MSDS para mas informacion so-
bre el envio. Mantenga los botes sellados
en todo momento cuando no estén en uso.
Almacene por encima de 4°C, en una zona
de almacenamiento seca lejos del calor y as
llamas. Limpie las herramientas con un tra-
po himedo antes de que la masilla se haya
curado.

Los trabajadores deberan llevar puesta ropa
protectora y proteccion para los ojos. Evite
el contacto con los ojos y la piel, particular-
mente con las heridas abiertas. En caso de
contacto con los 0jos, lavar inmediatamente.
No ingerir. Consulte la informacién acerca de
la seguridad del producto y otras adverten-
cias en la hoja MSDS.
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ILUSTRACIONES DE LA APLICACION
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Penetraciones Esquinas interiores
GUIA DE COBERTURA APROXIMADA
uso COBERTURA NORMAL
Relleno de esquina interior de 19 mm 1,6 Inm/kg
Como material tapajuntas de 2,3 mm de espesor 0,3 m?/kg
Relleno de esquina interior de 19 mm con 0,6 Inm/kg

extensiones de 150 mm, y 2,3 mm de espesor

Relleno de solape de terminacién de 2,3 mm por 3,0 Inm/kg
100 mm de ancho
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IMPORTANTE: La informacién contenida en este documento sustituye a todas las versiones impresas anteriores, siendo precisa y fiable. P

resultados obtenidos a través de la aplicacion de este producto. CETCO se reserva el derecho de actualizar informacion sin notificacion previa.

Si desea obtener la informacion mas actualizada, contacte con el equipo de ventas de CETCO. CETCO no se asume la responsabilidad de los VAVAV m:

MODELO: TDS_BENTOSEAL_EMEA_ES_201504_V2




